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Uber Allan Block

Allan Block ist eines der fUhrenden und weltweit
anerkannten Unternehmen im Bereich paten-
tierter StUtzmauersysteme fUr den Landschafts-
und Verkehrswegebau.

Seit Uber 20 Jahren unterstUtzt Allan Block Land-
schaftsarchitekten und Bauunternehmungen er-
folgreich in ihren Projekten. Das Allan Block
System wurde fUr einfaches Bauen entwickelt.
Dank der Eigenschaften des Allan Block Systems
fallen Planung und BauausfUhrung leicht. Das
modular aufgebaute System versetzt Sie in die
Lage, effektiv und kostengUnstig zu bauen.
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Allan Block online

¢ Produktinformationen
* Technische Hinweise
* Einbaubeispiele

* Einbauempfehlungen
* Prifberichte

* CAD Details

* Aufbauanleitungen

* Design Software

* Planungstools

* Fotos und Videos

* Objektgalerie

¢ Trainings und Schulungen
* Informationen Prifungen

e und vieles mehr!
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Allan Block Lieferprogramm

Die Allan Block Kollektfion bietet eine breitgefécherte Auswahl an AusfUhrungs- und Gestalfungsmaoglichkeiten. Bauen Sie
Schwergewichtsmauern bei kleineren Mauerhdhen. Sind Schwergewichtsmauern aus statischen Grinden nicht mehr
maglich, kdénnen Geogitter eingesefzt werden. Das Allan Block Mauersystem kann in Kombination mit
Stahlbetonbewehrung, Erdanker, Bodenvernagelung oder Sickerbeton die Lésung bei speziellen Randbedingungen sein.

AB°®Kollektion - Klassisch gebrochene Steine
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Die Allan Block Kollektion bietet eine Vielzahl an Blockformaten und Mauerneigungen for ALLAN
verschiedene AusfUhrungs- und Gestaltungsmaéglichkeiten. Unter in der Tabelle finden Sie
die Allan Block Kollekfion, die von inrem Hersteller produziert wird. allanblock.com

Tabelle 1.1
Stil & Ausdruck Name Neigung Steine/m? Gewicht Ungefdhre Abmessungen

Z=

O

'—

ﬁ AB Classic 84° 15 St/m? 27 kg 200mm H x 300mm T x 333mm L
® =1
Q5

~

Die tafsdchlichen Abmessungen, Versdtze und Gewichte kdnnen aufgrund produktionsbedingter Toleranzen vari-
ieren. Technische Einzelheiten und Farbgebungen stimmen Sie bitte mit lnrem Allan Block Hersteller ab. Abdecksteine
und Eckblécke sind in verschiedenen Varianten erhdltlich.

allanblock.com




Das Allan Block Modulsystem - Entwickelt fur einfaches Bauen

Das Allan Block System ist fUr einfaches Bauen konzipiert. Dank der Eigenschaften des Allan Block Systems fallen Planung
und Bauausfuhrung leicht. Das modular aufgebaute System versetzt Sie in die Lage, effektiv und kostengUnstig zu bauen.

Mortelfreie Konstruktion

Mértelfreie Technologien funktionieren! Die mértelfrei verlegten
ineinandergreifenden Allan Block Steine bieten deufliche
Vorteile gegentber starren Konstruktionstechniken. Hohe
Anpassungsfahigkeit, Verlegung der Einzelbausteine ohne
schwere Technik bei niedrigen Kosten und geringem
Arbeitskréfteeinsatz sind einige Vorteile von Allan Block.

Allan Block Modulsystem Mértelfreie Konsfruktionen sind schon jahrhundertealt.

Eingebauter Verbund Eingebauter Verbund
Jedes Allan Block Element wird durch eine patentierte Frontlippe
in seiner Lage gesichert. Damit sind zusatzliche Verbindungs-
elemente Uberflussig.

Eingebauter Versatz
Die Frontlippe erlaubt eine Neigung der StUtzmaueroberflache
von 84° zur Horizontalen.

84°+

Infegrierfe Drénage Ungefdhrer Neigungswinkel
Durch die Hohlkammerkonstrukfion und die mortellose
Verlegetechnologie wird ein freier Abfluss von Wasser aus dem
HinterfUllungsbereich der Konstruktion ermdglicht. Eine vertikale Integrierte Dranage
Dranage mit Schofter hinter der Allan Block Konstruktion und in
den Hohlkammern der Mauer garantiert eine ordnungsgemaBe
Entwdsserung der Konstruktion. Die Vertikaldrdnage verhindert
den Aufbau eines hydrostatischen Drucks in der HinferfUllung. Das
Wasser flieBt innerhalb der Konstruktion leicht ab und kann am FuB
problemlos gesammelt und abgeleitet werden. Bitte beachten Sie
jedoch, dass die Fassadendrdnage nicht die primare
Entwdsserung einer bewehrten StGtzmauer darstellt.

allanblock.com



Hohlkammersystem

Das patentierte Allan Block Hohlkammersystem bietet folgende
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Vorteile gegenuber Blocksystemen ohne Hohlkammern.

Ausgezeichnete Dranageeigenschaften.
Schnellere Trocknung in feuchter Umgebung.

Bessere Widerstandsfahigkeit gegenUber
Frost-Tau-Wechselzyklen.

Einfachere Handhabung und schnelle Verlegung.
Geringer Gerdte- und Materialeinsatz.

Verbund der Allan Block Steine untereinander durch Schotter
in den Blocken.

Tiefe Produktions- und Frachtkosten.

Tabelle 1.2
Festigkeitsklasse C 20/25
Wasseraufnahme 6%
Betondichte 2,000 kg/m3
Scherfestigkeit* 9,4 kN/m

* Aus Versuchen bestimmte Scherfestigkeit zwischen
mit Schotter gefulliten Blocken.

allanblock.com
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Schwergewichismauern

Das Allan Block System kann als Schwergewichtsmauer eingesetzt werden. Durch den Versatz der Blockreihen und die
daraus resultierende Mauerneigung lassen sich mit einer einfachen Konstruktion hochstabile Schwergewichtsmauern

errichten.

Versatz und Gleitkeil

GLEITKEILVERGLEICH

Jede StUtzmauer wird durch Erddruck belastet. Dieser P Gleitkeil  VERTKALEWAND  GENEIGTE WAND

berechnet sich im einfachsten Fall aus dem Gewicht des
Gleitkeils hinter der Konstruktion. Sofern der Reibungswinkel

des Bodens bekannt ist, kann die Belastung auf die 457+ Ph
Konstruktion berechnet werden. Mit gréBer werdendem ] Bruchfidche

Versatz der Allan Block Elemente wird die Belastung der

StUtzmavuer reduziert.

Siehe Literaturverzeichnis 1, 12

UL
\\//\>//>\\":.;:, I

Erddruck und sperzifisches Gewicht

Mit grésser werdendem Versatz verringert sich der Erddruck. Durch die gUnstige
Wirkung der Mauerneigung wird es ermoglicht Mauern ohne zusdtzliche
Bodenbewehrung zu errichten.

Durch das Hohlkammersystem werden die Allan Block Steine mit deutlich
geringerem Gewicht als vergleichbare Schwergewichtselemente geliefert. Die
Hohlkammermn werden vor Ort gefUllt, nachdem die Steine versetzt sind. Damit weist
das Allan Block System im eingebauten Zustand die gleiche Wichte, wie ein
Blocksystem ohne Hohlkammern auf. Tabelle 1.3 enthdlt fir ausgewdhlte Fdlle die

Maximale Mauerhohen

In der Tabelle 1.3 finden Sie bei ausgewdhlten
Situationen und Bodenarten zur Vordimensionierung
die maximalen Héhen von Schwergewichtsmauern
ohne Geogitter. FUr die drei Bodenarten Lehm,
silfiger Sand und Sand / Kies sind die angenommen
inneren Reibungswinkel  angegeben. Die
berechneten Mauerhéhen gelfen fur die sichtbare
Maueroberflédche inklusive der Abdecksteine. Die
angegeben Vordimensionierungen bericksichtigen
keine Erdbebeneinwirkungen. Falls Sie die
StUtzmavuer in einer erdbebengefdhrdeten Region
bauen, nehmen Sie bitte mit einem Geotfechnik-
Ingenieur Kontakt auf. Es empfiehlt sich ein lokal
ansassiger Ingenieur zu wahlen, der die &rtlichen
Verhdltnisse bestens kennt. Bei den StUtzmauern mit
Auflast basieren die Vordimensionierungen auf
einem fachgerecht dimensionierten Unterbau mit
befestigter Oberflache, z. B. Asphalt oder
Pflastersteinen.

* Charakteristischer Wert des effektiven Winkels der
inneren Reibung.

** Charakteristischer Wert einer  verteilten
verénderlichen Last oder Kraft.

Siehe Literaturverzeichnis 1

Siehe Literaturverzeichnis 1.

Mit dem Allan Block 84° (Ref)
System kénnen bei guten
Baugrundverhdltnissen und einem
ebenen Geldnde oberhalb der
Mauver, Stitzmavern bis H=1,2 m
ohne Bewehrung errichtet werden.

baubaren Maximalhéhen unter BerUcksichtigung des jeweiligen Versatzes.

Tabelle 1.3

Maximale Stitzmauerhéhen - AB Schwergewichtsmauer

Bedingungen
oberhalb der
Stitzmaver

Bodenart

Reibungswinkel*

84°(Ref)
AB Classic
aus der
AB Kollektion

Lehm 27° 0.8m
:&_‘ cex e e s
= Siltiger Sand 32° 1.1m
.|I
-u—g Sand / Kies 36° 1.2m
Nutzlast ** -
47 kN/rﬂ Lehm 27° 0,4m
=
EJ‘ Siltiger Sand 32° 0.5m
x‘:n.qtl"‘;:-:l i o
= Sand / Kies 36 0,9 m
Bdsch ink:
o “”ii”ﬁ,.,«.?*‘ Lehm 27° 0,6m
.
= Siltiger Sand 32° 09 m
:"'f_-":
e Sand / Kies 36° 1,1m

allanblock.com



Berechnung von Schwergewichtsmauern mit Allan Block
Um eine StUtzmauer zu berechnen, ist die Kenntnis der geometrischen und geotechnischen

ab

Situation am Bauort notwendig. Jede StUtzmauer ist so zu konzipieren, dass sie alle GuBeren ALLAN
Belastungen aufnehmen kann. GemdRB der Norm SIA 267 sind die Tragsicherheitsnachweise
gegen Gleiten, Kippen, Grundbruch, Geldndebruch sowie Verformungsnachweise zu fGhren. AT
Gleitsicherheit Grundbruchsicherheit
2 R . e
7 ,,.'f:‘f//\\/\ Widerstand gegen Horizontok Nachweis der Tragfdhigkeit
-/ i Verschiebung der Gesamf- des in der AUfSTOhdel@Che
Al konstruktion. anstehenden Bodens ge-
M gen Grundbruch.
A
Kippsicherheit g% Gelandebruchsicherheit
- @\\//\

Nachweis des Gesami-
systems StUtzmauer und
HinterfUllung gegen Ver-
sagen auf kreisformigen
oder ebenen Gleitlinien
(Gel&ndebruch).

< Widerstand der Konstruktion
gegen Kippen infolge Erd-
druck.

Weitere, zu beriicksichtigende Faktoren bei der Tragsicherheitsberechnung:

» Boschungen ¢ Geldndeauflasten ¢ Bermen : : .
Siehe Literaturverzeichnis 1

Berechnungsbeispiel
Uberprife eine Schwergewichtsmauer mit den folgenden gegebenen Bedingungen:
Bodenart = Gemischtkdrniger Boden Tragféhigkeit (0S)=143,6 kN/m?
($) = 30° Mauerwichte inkl. Mauerschotter(yw) = 20 kN/m?
Maverhbéhe (H) = 0.95m Bodenwichte (yS) = 19 kN/m3
Neigung («) = 6° Wandilreibungswinkel (éw) = 0,66 &
Fussbreite (b) =0,3 m Gelandeneigung (B) = 0°
Auflast = Keine

Gleitsicherheit
F, = Aktiver Erddruck = 0,5 (1Y) (KA) H2=2,2 N/m H
Ka = Koeffizient des aktiven Erddrucks

cos? (¢ +a)

) - =0.257
cos?a cos (5 - a)[] +( sin (@ +9) sin (¢ - B) I/2]

COos (8- a) cos (o + B)

W = Gesamtgewicht der Wand =1, (H) (b) = 5,7 kN/m

F, = Vertikaler Kraftanteil des Erddrucks auf die Wand = FA SIN () = 0,8 kN/m
F., = Horizontaler Kraftanteil des Erddrucks auf die Wand = FACOS () = 2,1 kKN/m
F: = Reibungskraft gegen Gleiten = (W+Fv)TAN ¢ = 3,7 kN/m

Sicherheitsfaktor gegen Gleiten: SF=F; = 3,7 kN/m =1,8021,5 OK

e 2,01 kN/m
Kippsicherheit Grundbruchsicherheit
Mo = Kippmoment = F, (0,33) H = 0,65 kNm/m 0, = Fidchenlast auf den Boden unterhalb
Mg = Widerstandsmoment gegen Kippen =(W) [b/, + 0,5 (H) TAN ()] des Basisblock
+(Fy) [ b+ (0,33) (H) AN ()] = 1,39 kNm/m =(W+F)/b= 215 kN/m?
Sicherheitsfaktor gegen Kippen: O =143,6 kN/m?
SF = Mg=1,39 kKNm/m =2,1=20 OK Sicherheitsfaktor gegen Grundbruch:
My 0.,65kNm/m FS=05= 143,6 kN/m? =67 =20 OK

O, 21,5 kN/m?

FUr weitere Informationen siehe Allan Block Engineering Manual.
allanblock.com




Mauern aus bewehrter Erde

Konzept

Sind Schwergewichtsmauern aus statischen Grinden
nicht mehr mdglich, kénnen Geogitter eingesetzt
werden, um die Tragsicherheit der Mauer zu
gewdhrleisten. Die Geogitter werden lagenweise
zwischen die Allan Block Steine eingelegt und bilden mit
dem HinterfUllboden ein KBE-System (Kunststoff-
bewehrte Erde). Die Lange der Geokunststofflagen
sowie deren Lagenabstand ergibt sich aus der statischen
Bemessung in Abhdngigkeit der Zugfestigkeit der
eingesetzten Geokunststoffe. Geokunststoff und Boden
bilden einen Verbundkdrper. In diesem Verbundkdrper
Ubernehmen die Geokunststoffe die Zugkrafte und die
Bodenkdrner leiten die Druckkrdfte ab. Damit entsteht
das KBE-Verbundsystem. Die Verankerung der
Geokunststoffe an der Frontseite erfolgt zwischen den
Allan Block Steinen durch Reibungs- und Formverbund.
Die mit Schotter gefUllten Hohlkammern der Allan Block
Steine garantieren einen fldchigen Reibungsverbund mit
dem Geogitter. Geokunststofftyp, Verankerungsldnge
und Lagenabstand werden in Abhdngigkeit der
Mauerhdhe, der duBeren Lasten und des eingesetzten
FUllbodens berechnet.

Geogitter

Geogitter sind  flexible Kunsstoffnetze, die in
unterschiedlichen Grdssen, Strukturen und Festigkeiten
verfigbar sind. Die verwendeten Geogitter mUssen die in
der Norm definierten Anforderungen erfillen (SN 670
241a des VSS. Alle im SVG-Produktkatalog aufgelisteten
Geotextilien werden einheitlich in einem zertifizierten
Schweizer Labor geprift).

Siehe Literaturverzeichnis 1 ;
N
i
Verbundwirkung

Die mit Schotter verfUllten Hohlkammern der ALLAN BLOCK Formsteine
garantieren einen vollfldchigen Reibungsverbund mit dem eingesetzten
Geogitter. Mit zunehmender Mauerhdhe garantiert die einzigartige ROCK-
LOCK-Verbindung in Symbiose mit dem Mauergewicht die technisch und
funktional bestmaogliche kraft- und formschlUssige Verbindung zwischen

den ALLAN BLOCK Formsteinen und dem Geogitter.

Die ROCK-LOCK-Verbindung stellt eine kraft- und formschlUssige
Verbindung zwischen dem verdichteten gebrochenen Korn des Schotters

Die nunmehr 2200 Jahre alte Chinesische Mauer wurde als
zweiseitige Stitzmauer erbaut. Der sich zwischen den
beiden Seiten befindende Fillboden ist ein Gemisch aus
Lehm und Kies, durch Tamariskséste verstérkt. Stitzmauern
von Allan Block setzen ,alte Technologien mit neuen
Materialien” um.

und den Maschen des Geogitters dar, wobei der Schotter sich durch die Verdichtung in den Maschen des Geogﬁ’rers
verzahnt, und somit eine enorme Auszugssicherheit des Geogitters aus dem Schotter- und Blockkérper erreicht wird.
Dieses System ist einzigartig und nicht vergleichbar mit technisch wenig ausgereiften Systemen.

Zur ndheren Information lesen Sie bitte die technischen Datenblatter, welche sich mit der Auszugssicherheit des

Geogifters aus dem Schotter- und Blockkdrper,
Erdbebensicherheit auseinandersetzen.

sowie mit den Testergebnissen des PrUfberichtes zur

In Zusammenarbeit mit dem Hersteller der Geogitter fur das ALLAN BLOCK Mauersystem wurde das System auf
Auszugssicherheit unter BerUcksichtigung der Zugfestigkeit, des Dehnungsverhaltens und der Scherfestigkeit gepruft.
Die Ergebnisse daraus sind den ALLAN BLOCK Produktunterlagen und dem ALLAN BLOCK Engineering Manual zu

entnehmen.

Siehe Literaturverzeichnis 1, 2, 3

allanblock.com



Berechnung aly

AuBere Tragsicherheit ALLAN

FUr die Nachweise der duBeren Tragsicherheit wird der Verbundkdrper aus Allan

Block, Fillboden und Geokunststoff als Quasimonolith betrachtet. Die allanblock.com
Bemessung erfolgt bei allen Nachweisen der duBeren Tragsicherheit gleich wie %
bei Schwergewichtsmauerkonstruktionen. v

Geldndebruchsicherheit

Innere Tragsicherheit Systemversagen

Der Nachweis der inneren Tragsicherheit umfasst alle Nachweise am  Die Gleitzone durchféhrt den
Verbundsystem aus Geokunststoff und Boden. Es sind die Nachweise gegendas  gestUfzten Boden und den
Versagen der Bewehrung und das Herausziehen der Bewehrung zu fUhren. bewehrten Verbundkérper mit
den Fassadensteinen.

Die Nachweise der Gebrauchstauglichkeit sind gemdss den SIA Normen und
den Empfehlungen fir Bauen mit Geokunststoffen (SVG-Schweizerischer
Verband fir Geokunststoffe) zu fUhren.

2H oder He+L

Versagen der Herausziehen der Verformungsnachweise Systemversagen
Bewehrung Bewehrung

Ein Versagen der Das Herausziehen der Der Nachweks der Systemversagen entsteht, wenn
Bewehrung fritt ein, wenn  Bewehrung Titt ein, wenn Gebrauchstaugiichkeitistzu  eine Gleifoewegung durch die
die maximale Zugfestigkeit  sich die Geogitter aus fihren. EBssnd dieHozontak  anstehende, bewehrte Erde und
der Geokunststoffe dem Verbundkédmer und Vertkalverformungen durch die Stitzmauer geht.
Uberschritten wird. infolge mangelnden derKorstukionzuemite.  Erhéhen Sie die Lénge und
Erhéhen der Geogit- Reioungsverbundes [sen. Erhéhen Sie die Anzahl  Festigkeit, oder reduzieren Sie
terfestigkeit oder der VergréBern Sie die der Geogitterlagen. die Abstdnde zwischen den
Anzahl Geogitterlagen.  Einbindelénge. Geogittern. Verwenden Sie nur

geeigneten Fillboden.
Siehe Literaturverzeichnis 1, 11

Entwurfsfaktoren

o Geogitterfestigkeit Bemessungsfestigkeit der Geokunststoffe  (Berechnung der erforderlichen
Langzeitzugfestigkeit nach SVG -Schweizerischer Verband fUr Geokunststoffe).

« Einbindeléinge Die Einbindeldnge der Geokunststoffe richtet sich nach statischem Erfordernis. Uberschldgig
betrégt die erforderliche Einbindeldnge 60 - 70 % der Gesamthdhe des Bauwerkes.

* Anzahl der Lagen Die Anzahl der Bewehrungslagen wird aus der inneren Tragsicherheitsberechnung nach den
Richtlienen des SVG -Schweizerischer Verband fUr Geokunststoffe ermittelf.

» Abstande zwischen den Lagen Die Abstdnde zwischen den Bewehrungslagen liegen normalerweise bei 0,4 m.
Sie sind aus der Berechnung der inneren Tragsicherheit zu ermitteln.

* Reibungsverbund Bld6cke und Geogitter bilden mit dem HinterfUllbooden ein KBE-System.

allanblock.com



Weitere Bewehrungsmoglichkeiten

Stahlbetonbewehrung

Das Allan Block System kann auch wie konventionelle
Ortbetonwdnde eingesetzt werden. Die Allan Block bieten
durch ihre Hohlkammerstruktur die Maoglichkeit des der Blockkeme
Bewehrungseinbaus. In  Anwendungsfdllen,

denen eine RUckverankerung mit Geogittern

maoglich ist, kdnnen in Verbindung mit bewehrten mindestens der 30-fachen
Stahlbetonfundamenten WinkelstUtzkonstruktionen errichtet U stossen
werden. Entwurf und Konstruktion richten sich nach der SIA
Norm 262. Die speziellen Entwurfsanforderungen sind
abhdngig von den &rilichen Untergrundbedingungen

sowie der Mauerhohe.

Weitere Systemoptionen

Regelquerschnitt Gelandeoberfiiche

Ortbeton zur Verflllung

.bel Stossen der Bewehrung
nicht geméss der SIA Norm 262.
Esist in jedem Falll

Mauerschotter

H  Stabdurchmesser Dré&nagerohr

AN

N
e
%

R
4

Bewehrungsabstdnde
der Fundament-und
Mauerbewehrung auf
den Blockhohlraum
abstimmen

N

bl

NSS!
St

'\

S

B

Bewehrung nach
Angabe Ingenieur

Wenn Sie spezielle Anwendungen, ungewdhnliche Bau-
stellen, oder besondere Bewehrungsanforderungen
haben, kontaktieren Sie Ihren Allan Block Fachmann for
eine Beratung. Weiter bietet das Allan Block Technical
Services Department weltweite Beratung fUr Ingenieure
und Planer an.

Anker resp. Ndgel mit Geogitter

A1l Geogitter zur Mauerfront hin
Lusdtzlich zu den g(undlegenden Mouerwerksys’remep Crmeehlogan: i die Veromtung
kann Allan Block mit speziellen Tragwerkssystemen, wie zum Umienkrohr zu

zum Beispiel Felsanker, Erdanker und Bodenndgel
kombiniert werden.

Sickerbeton

Blockkerne
auffUllen mit
Sickerbeton

Gesamte
Mauerhdhe

der Mauerhdhe

Allan Block

variiert in Abh&ngigkeit
von der Mauerhdhe

i

150 mmT% Dranagerohr, freie Entwdsserung nach auBen
600 mm Gut abgestufter, gebrochener, Mauerschotter

im Bereich zwischen 4 bis 32 mm mit weniger

als 10 % Feinanteil (<0,063 mm).

Filtervlies, eingelegt
zwischen Boden und
Sickerbeton

Die Hohe des Sickerbetons

gewdhrleisten
Allan Block Stein

Mauerschotter

Einstellen der
Geogitterlénge
durch eine
Schraubverbindung
am Umlenkrohr

Erdanker,
Felsanker
oder Bodennagel

Anker resp. Nagel mit galvanisierter Stahlverbindung

t = Block plus die Breite . .
des Sickerbetons; variiert Befestigung der galvanisierten
in Abhdngigkeit von Stahlverbindung am

Anker oder Nagel

Allan Block Stein
Galvanisierte Stahlverbindung

vom Bewehrungsstab
zum Anker oder Nagel

Feste Mortelverbindung
Mauerschotter

Erdanker, Felsanker
oder Bodennagel

allanblock.com



PLANUNG/GESTALTUNG
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Entwurf und Planung eines Allan Block Projektes.
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Entwurf und Planung

Lageplan der Baustelle

Machen Sie eine grUndliche Bestandsaufnahme des gesamten Geldndes. Bestimmen Sie die Bodenart des
Baugrundes, sowie die ortlichen Gegebenheiten im Bereich der Mauer und in der nahen Umgebung. Stellen Sie die
natirlichen Wasserabflusswege fest. Skizzieren Sie das Geldnde beim vorgesehenen StUtzmauerstandort auf. Nehmen
Sie die wichtigsten Geldndehdhen, Grundsticksgrenzen, Versorgungseinrichtungen, vorhandenen Bauwerke, den

Pflanzenbestand, usw. auf.

Skizzieren Sie die Geléndegeometrie oberhalb und unterhalb des vorgesehenen

Mavuerstandortes auf.

Boden

Der Baugrund hinter und unter der StUtzmauer hat
einen direkten Einfluss auf die StUtzmauerkonstruktion.
Der Erddruck auf die Mauer variiert betrdchtlich in
Abhdngigkeit von der Bodenart. Im Allgemeinen

Tabelle 2.1
Boden Aquivalenter

Reibungs- Tragfahigkeit** fjssigkeits-
winkel* druck**#*

Bodenart

Leh 27° 119,700 kP 7,9kN/m?
bendtigt eine mit bindigen Bdden hinterflllte Mauer ehm c a
mehr Geogitter als eine mit Sand- und Kiesbdden
hinterfUllte Mauer gleicher Hohe.
e Erkunden Sie die geotechnischen Bedingungen am .
Sand / Kies  36° 191,520 kPa  4,7kN/m?

Standort der Mauer, um die Tragfdhigkeit des
Baugrundes zu beurteilen. Bei Grundwasser kénnen
spezielle MaBnahmen erforderlich sein.

Wenn die Bdden unter der Mauer ersetzt worden sind,
ist es wichtig, dass diese B6dden ausreichend verdichtet
werden, bevor die Konstruktion aufgebaut wird. Es
kann erforderlich sein, vor Beginn der Bauarbeiten
schlecht verdichtete oder weiche, nasse, organische
B6den auszubauen, und sie durch bestdndige, gut
verdichtbare Bdden zu ersetzen.

Siehe Seite 29 & 30.

Benutzen Sie die obige Bodenkiassifikationstabelle um
die grundlegenden Eigenschaften des Bodens auf
der Baustelle festzustellen. Diese Bodeneigenschaften
sind Durchschnittswerte. FUr eine grindliche
Bodenanalyse lassen Sie eine Baustellenbesichtigung
durch einen qualifizierten Geologen durchfGhren.
*Charakteristischer Wert des effektiven Winkels der
inneren Reibung. **Grobe Abschdtzung der
Bodentragfdhigkeit bei gegebenem Reibungswinkel.
*Auf die gleiche Weise, wie der Druck einer
Flussigkeit auf eine Mauer berechnet wird, kann der
Erddruck mit den angegeben Raumgewichten grob
bestimmt werden.
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Wasserfuhrung
FUhren  Sie eine sorgfdltige  Untersuchung  der
Wasserverhdltnisse  vor Ort  durch. Stellen Sie das

Wassereinzugsgebiet hinter der Mauer fest. Notieren Sie die
Art der Oberflache (z.B. gepflasterte Fldche, Wiese, usw.), um
die anfallenden Wassermengen zu berechnen. Achten Sie
auf konzentrierte Wasserquellen, wie Dachentwdsserungen,
Dranagen, Brunnen, Trockenflussbette, Grundwasser, usw.
Siehe Seite 31 & 32.

Planieren

Enfwickeln Sie einen Entwdsserungsplan bei dem das Wasser
bestmoglich um die Mauern herum abgeleitet wird. Bringen
Sie Drdnagen hinfer und unfer der Mauer an, um den
Wasserabfluss zu gewdhrleisten. Leiten Sie Quellen
konzentrierten Wasserzuflusses von der Mauer weg. Planen
Sie die StUtzmauer so, dass Wasseransammlungen ober- und
unterhalb der Mauer verhindert werden.

Dranage

Eine ordnungsgemdsse Drdnageplanung bericksichtigt
Wasserzuflussmengen Uber, unter und hinter der StUtzmauer.

* Die meisten Allan Block Schwergewichtsmauern (niedrige
unbewehrte Mauern) entwdssern ausreichend selbst.

* Im Falle eines groBen Wassereinzugsgebietes hinter der
Mauer (z.B. Parkplatz) wird eine zusdtzliche Drdnage
erforderlich.

* Konzentrierte Wasserquellen mussen bei der Planung
berlcksichtigt werden.

* Bewehrte Mauern bendtigen eine Drdnage am Mauerful3.
Je nach Wasserandrang und Bodeneigenschaften ist eine
zusatzliche Drénage in der HinterfUllung erforderlich.

e FUr groBe Mauerstrukturen, StraBen und oOffentliche
Projekte, die in exiremen Niederschlags- oder
Feuchtgebieten gebaut werden, ist eine grindliche
Analyse der hydrogeologischen Verhdltnisse vor
Baubeginn erforderlich.

Auflasten

Jede Belastung oberhalb der Mauer wird allgemein als Auflast
bezeichnet. Verkehrsfldchen, Schwimmbecken sowie
Gebdude sind als Auflast in der Statik zu berUcksichtigen. Be-
messungslasten fOr den Strassenverkehr sind den SIA Normen
zu entnehmen. Bei Verkehrsfldchen fUr leichte Fahrzeuge wird
Ublicher Weise 4,7 kN/m? und bei Verkehrsfldchen fir Lastwa-
gen 12 kN/m? als verdnderliche Fl&chenlast angesetzt. Diese
Angaben sind als charakteristische Werte zu betrachten.

Siehe Literaturverzeichnis 1

allanblock.com
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Zaun oder Geldander mit Windlast Variante 1

* SIEHE ABBILDUNG 1: ALLAN BLOCK SYSTEM
REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN
ANMERKUNGEN, DETAILS UND
BESCHREIBUNGEN

* DER ENTWURF UND DIE KONSTRUKTION
VON WINDBELASTETEN ZAUNEN
ERFORDERT DIE BETRACHTUNG DER
SPEZIFISCHEN ORTLICHEN
BEDINGUNGEN. KONTAKTIEREN SIE
ALLAN BLOCK ODER EINEN
QUALIFIZIERTEN INGENIEUR MIT

ORTLICHER ERFAHRUNG FUR WEITERE
BERATUNG

LEERROHR AUS STAHL ODER PVC EINGEBAUT
WAHREND DES MAUERAUFBAUS (NACHTRAGLICHER
EINBAU ERFORDERT HANDAUSHUB
UND KONNTE GEOGITTER BESCHADIGEN)

DAS GEOGITTER IST UM
DAS LEERROHR HERUM
AUSZUSCHNEIDEN

ALLAN BLOCK-STEIN

ZAUN- ODER
GELANDEHOHE

/ ZAUN ODER GELANDER

PFOSTENSOCKEL AUS BETON

”””” PFOSTEN-EINBINDETIEFE

OBERSTE GEOGITTERLAGE MUSS INNERHALB
DER OBERSTEN DREI BLOCKREIHEN LIEGEN.
IN DER GEOGITTERBEMESSUNG IST DIE
ZUSATZLICHE BEANSPRUCHUNG AUS DEM
GELANDER ZU BERUCKSICHTIGEN.

Zaun oder Geldander mit Windlast Variante 2

* SIEHE ABBILDUNG 1: ALLAN BLOCK SYSTEM
REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN
ANMERKUNGEN, DETAILS UND
BESCHREIBUNGEN

* DER ENTWURF UND DIE KONSTRUKTION
VON WINDBELASTETEN ZAUNEN
ERFORDERT DIE BETRACHTUNG DER
SPEZIFISCHEN ORTLICHEN
BEDINGUNGEN. KONTAKTIEREN SIE
ALLAN BLOCK ODER EINEN
QUALIFIZIERTEN INGENIEUR MIT
ORTLICHER ERFAHRUNG FUR WEITERE
BERATUNG

LEERROHR AUS STAHL ODER PVC EINGEBAUT

WAHREND DES MAUERAUFBAUS (NACHTRAGUCHER
2z >/qj§ NN

EINBAU ERFORDERT MAUERAUSHUB UND
KONNTE GEOGITTER BESCHADIGEN)

ZAUN ODER GELANDER
\ ZAUN- ODER
GELANDEHOHE

PFOSTENSOCKEL AUS
BETON ODER KIES

‘<—MIND, ™

SN /
NN AS

° PFOSTEN-
EINBINDETIEFE

] DAS GEOGITTER IST UM
. a DAS LEERROHR HERUM
AUSZUSCHNEIDEN

. 4
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Ausfuhrungsdetails

Die nachfolgenden Bilder beinhalten allgemeine

Informationen und Anwendungsbeispiele. Sie sollfen daher nicht ohne zu-

satzliche Profung durch einen Ingenieur und/oder Statiker fir Bauvorhaben verwendet werden. Sie sind nicht zur konkreten

Realisierung verwendbar. Es unterliegt der allein
fUr ein spezielles Projekt zu GberprUfen.

Zaun oder Gelander ohne Windlast

igen Verantwortung des Benutzers, die Verwendbarkeit der Zeichnungen

ZAUN ODER GELANDER OHNE

* SIEHE ABBILDUNG 1: ALLAN BLOCK SYSTEM - WINDLAST
REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN
ANMERKUNGEN, DETAILS UND
BESCHREIBUNGEN KERNBOHRUNG IN DER
ABDECKPLATTE FUR
ZAUN- ODER DEN PFOSTEN
GELANDEHOHE
PFOSTEN IN DIE BLOCKE EINBINDEN.
FALLS ERFORDERLICH, STEGE ENTFERNEN
RRLLLLLLLL
DAS GEOGITTER IST UM \//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\
DEN PFOSTEN HERUM \\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/
AUSZUSCHNEIDEN NP DN NI __
% “ ", PFOSTEN-EINBINDETIEFE
DIE OBEREN 3 BLOCKE SIND .
UM DEN PFOSTEN HERUM MIT L
MORTEL MG Il ZU FULLEN

ALLAN BLOCK-STEIN

NIVNIN

Iweiseitige Brustung

*SIEHE ABBILDUNG 1: ALLAN BLOCK SYSTEM
REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN
ANMERKUNGEN, DETAILS UND
BESCHREIBUNGEN

OBERSTE GEOGITTERLAGE MUSS INNERHALB DER
OBERSTEN DREI BLOCKREIHEN LIEGEN. IN DER
GEOGITTERBEMESSUNG IST DIE ZUSATZLICHE
BEANSPRUCHUNG AUS DEM GELANDER

ZU BERUCKSICHTIGEN.

** DIE HINTERE MAUER STEHT AUF DEM HINTERFULLBODEN DER
GROSSEREN STUTZMAUER. DIESER BODEN IST AUF MINDESTENS

95% DES STANDARD PROCTORS ZU VERDICHTEN.

GUT ABGESTUFTER, GEBROCHENER, UNGEBUNDENER
SCHOTTER IM BEREICH ZWISCHEN 4 MM BIS 32 MM
MIT WENIGER ALS 10% FEINANTEIL (<0.063 MM).

GEOGITTERBEWEHRUNG

BRUSTUNGSHOHE Hp

STRABENBEFESTIGUNG MIT

R GEFALLE WEG VON
E\% DER MAUER

BORDSTEIN (ACHTEN SIE
AUF RICHTIGEN EINBAU
DES GEOGITTERS)

777X
5
7

(7773

A,

(Hp)
TAN(90-q)

VERSATZABSTAND =2 X

ALLAN BLOCK-STEIN

48

Yai
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STRASSENUNTERBAU

L MIND.10 CM

GUT VERDICHTETE

MIND. 1 M VERLANGERN BEI
STRASSENBELAG

allanblock.com



Anpralischutzgelander fir StraBen und Parkplatze

TYPISCHE
STRABENLEITPLANKE

* SIEHE ABBILDUNG 1: ALLAN BLOCK SYSTEM -
REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN
ANMERKUNGEN, DETAILS UND

BESCHREIBUNGEN

SCHUTZGELANDERHOHE

PFOSTEN-EINBINDETIEFE

LEERROHR AUS STAHL ODER PVC EINGEBAUT «
WAHREND DES MAUERAUFBAUS i
(NACHTRAGLICHER EINBAU ERFORDERT A
HANDAUSHUB UND KONNTE

GEOGITTER BESCHADIGEN) i

ALLAN BLOCK-STEIN —— KL

'\\/,\,\///\//\\//\

N/

Parkplatz-Gelander ohne Anpralllast

*SIEHE ABBILDUNG 1: ALLAN BLOCK SYSTEM
REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN
ANMERKUNGEN, DETAILS UND
BESCHREIBUNGEN

*DIESE AUSFUHRUNG IST NICHT BEI
EXTREMER VERKEHRSBELASTUNG
ANWENDBAR

*DER ENTWURF UND DIE KONSTRUKTION DES
PARKPLATZGELANDERS ERFORDERT DIE
BETRACHTUNG DER SPEZIFISCHEN
ORTLICHEN BEDINGUNGEN. KONTAKTIEREN
SIE ALLAN BLOCK ODER EINEN
QUALIFIZIERTEN INGENIEUR MIT ORTLICHER
ERFAHRUNG FUR WEITERE BERATUNG

LEERROHR AUS STAHL ODER
PVC EINGEBAUT WAHREND
DES MAUERAUFBAUS

(NACHTRAGLICHER EINBAU
ERFORDERT HANDAUSHUB
UND KONNTE GEOGITTER
BESCHADIGEN)

PFOSTEN-EINBINDETIEFE

DAS GEOGITTER IST UM
DAS LEERROHR HERUM
AUSZUSCHNEIDEN

GELANDERHOHE

2

22229 % %92919.9.9.9299
SIS

<,

allanblock.com

BETONSOCKEL FUR PFOSTEN

DEHNUNGSFUGE (FALLS

ERFORDERLICH)
BORDSTEIN

/ STRABENBEFESTIGUNG

STRASSENUNTERBAU

7 T B

7

7 MIN 10 CM
e

_ MIN. 1
BEFESTIGTER OBERFLACHE

M VERLANGERN BEI

DAS GEOGITTER IST UM DAS
SCHUTZROHR HERUM
AUSZUSCHNEIDEN

TYPISCHES
GELANDER OHNE
ANPRALLAST FUR
PARKPLATZE

VERSETZT

UM EINEM
GELANDERANPRALL
VORZUBEUGEN

DEHNUNGSFUGE( FALLS
ERFORDERLICH)

BORDSTEIN

STRASSENBELAG

allanbl

BETONSOCKEL
FUR PFOSTEN

ock.com

\ STRASSENUNTERBAU

MIND. 1 M VERLANGERN BEI
BEFESTIGTER OBERFLACHE

OBERSTE GEOGITTERLAGE MUSS
INNERHALB DER OBERSTEN DREI
BLOCKREIHEN LIEGEN. IN DER
GEOGITTERBEMESSUNG IST

DIE ZUSATZLICHE BEANSPRUCHUNG
AUS DEM GELANDER ZU
BERUCKSICHTIGEN.
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Bau- und Inspektions-Checkliste

Nutzen Sie diese Checkliste, um alle wichtigen Fragen in
jeder Bauphase grindlich zu kiGren. Beachten Sie zudem die
ortlichen Bauauflagen, Normen und Richtlinien. Halten Sie
alle Ausfihrungsdetails in ihren Pldnen fest. Werden An-
derungen beschlossen, mUssen diese in die Pldne einfliessen.
Besprechen Sie mit Inrem Ingenieur alle Bedenken, z.B. zur
Entwdsserung.

Prifen Sie die Stutzmauerplanung auf:

A. Ubereinstimmung des Bauplatzes mit den
Ausfuhrungspldanen

* Lassen sich die Konstruktionspldne in die gegenwartige
Situation vor Ort umsetzen?

Typischer Querschnitt mit Bewehrung

7 ’v\‘/“/“/////////////////“};\\;\\’/
R A AR /\/\\/\
PR \

Sichthéhe

Einbindetiefe

1

v

NS NN NN AN
R RRIRIRLILIILLLLLLLIN

Gepgitterabstand

Q

Fundationstiefe T -

Fundationsl&dnge

* Sind alle B&schungen ober- und unterhalb der Stitzmauer in den AusfUhrungspl@nen berUcksichtigte

 Stimmen die Pldne im Detail mit der értlichen Topografie Uberein?

¢ Sind alle unterirdisch laufenden Leitungen, Kabel und Rohre dokumentiert?

+ Gibt es Anderungen und sind alle physikalischen Randbedingungen in der Umgebung des vorgesehenen

Mauerstandortes erkannte

B. Begutachtung des Baugrundes durch einen Geologen oder einen Ingenieur

* Kann der &rtliche Boden zur HinterfUllung der Stitzmauer eingesetzt werden?

* Hat die Bodenuntersuchung Hinweise auf unterschiedliche Bodentypen ergeben, und sind

diese ausreichend berUcksichtigt worden?

¢ Gibt es Anzeichen fUr Altlasten?@

* Hat der Ingenieur die gegebenen Randbedingungen (Baugrund, Geometrie, Beanspruchung etc.)

in der Statik bercksichtigte

C. Projektlosung des Ingenieurs bezuglich der Oberflachenentwdsserung

¢ |st der Oberfl&chenabfluss durchdacht?

o Ist mit grésseren WasserzuflUssen zu rechnen oder ist sogar eine Bewdsserung geplant?

* Was passiert, wenn die Kanalisation nicht funktionierte Wohin wird das Wasser ausweichen?

* MUssen wahrend der Bauphase tempordre Entwdsserungen vorgesehen werden?

50 allanblock.com
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D. Abklarung der Baugrundentwasserung mit dem Ingenieur und dem ALLAN
Bauunternehmer
* Wie und wo werden die Drénagerohre eingebaut? allanblock.com

¢ Kbénnen die Dranagerohre nach auBen gefuhrt werden?

¢ [st ein Anschluss an die Kanalisation méglich?

°

Sind die AbflUsse wdhrend dem Bau gekennzeichnet damit man sie nicht besch&digt und kénnen sie auch

nicht verstopfen?

E. Auflasten

Sind alle Auflasten bekannt und eingerechnet worden?

* Sind wdhrend der Bauphase mogliche Auflasten zu berUcksichtigen?

Uberpriifung der Konstruktionsdetails und Arbeitsabléufe:

A.

Notizen:

Markieren Sie die Oberkante und den FuBpunkt der Stitzmauer sowie Anderungen der Mauerrichtung.

Kennzeichnen Sie die Stellen, bei denen die Geogitterléinge, der Geogittertyp oder die Geogitterlage
wechselt.

Bestimmen Sie fUr jeden Mauerabschnitt die richtige Fundation.

Vergewissern Sie sich, dass es sich bei den angelieferten Blécken um den richtigen Typ und die gewin-
schte Farbe handelt.

Stellen Sie sicher, dass der gestitzte Boden, sowie der Baugrund unter der Stitzmauer mit den Bemes-
sungsannahmen Ubereinstimmt.

Prifen Sie, ob sich das HinterfUllmaterial gut verdichten I&sst.

. Kléren Sie mit den Verantwortlichen ab, wer fur die Material- und Verdichtungsprifungen zusténdig ist,

welche Material- und Verdichtungsprifungen durchgefGhrt werden und in welchen Intervallen Sie
wiederholf werden.

. FOhren Sie wahrend des ganzen Bauablaufs ein Prifprotokoll, in dem Sie Materialprifungen und Verdich-

tungskontrollen einschreiben und diese mit Bildern dokumentieren.

FUr die Quallitétssicherung auf der Baustelle ist der Bauunternehmer verantwortlich. Der Bauherr resp. die
Bauherrenvertretung ist verantwortlich fUr Qualitét der Ingenieurplanung.

allanblock.com
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Ermittlung des Materialbedarfs

Zu liefernde Materialien

Blocke: Die Bestellung ist einfach. Folgen Sie diesen Schritten:

Gesé?(r)?zﬂrgg%grder geteilt durch Blockbreite gleich Bl6écke pro Mauerreihe

m %) m

multiplizieren (x)

Gess%rtr;nggrger geteilt durch Blockhohe gleich Anzahl der Mauerreihen
m (*) m -
gleich (=)
Merke: w o
* In der StUtzmauerhdhe sind die eingebundenen Bldcke zu bericksichtigen. Das Ein- EER G HEEG

bindemaB der Bldcke betragt mindestens 15 cm oder 1,7 cm pro Mauerreihe (20 cm).

Die Gesamthdhe mit dem EinbindemasB finden Sie in den AusfGhrungsplénen.
**7usatzliche Blocke werden bendtigt, wenn eine Stitzmauer mit Auftreppungen und/oder

Treppen geplant ist. Zur Sicherheit sollten Sie jeweils finf Prozent mehr Material bestellen.

¢ Erkundigen Sie sich bei lhrem Allan Block Handler nach der exakten BlockgroBe, damit
Sie die Blockanzahl bestimmen konnen.

Fundations- und Dranagematerial: Allan Block empfiehlt fir die Fundationsschicht, die Drénage in den Hohl-
kammemn und den 30 cm breiten Bereich hinter den Bldcken dasselbe Material zu verwenden. Esist ein gut abgestuftes,

gebrochenes, ungebundenes Drdnagematerial im Bereich zwischen 4 mm bis 32 mm mit weniger als 10% Feinanteil
(<0.063 mm) zu verwenden.

Diese Bedarfsermittlung basiert auf dem geringsten Materialverbrauch fir den Bau einer Stitzmaver. Das fir Ihr Projekt
erforderliche Material konnen Sie den Ausfiihrungsplanen entnehmen.

A). Fundationsschicht: Die Mindestabmessungen bei einer Stitzmauer mit Geogitterbewehrung sind eine Breite von
60 cm x eine HBhe von 15 cm.

Berechnung:
0,60 m X 0.15m X m = m?
Breite Fundationsschicht Hohe Fundationsschicht StUtzmauerldnge Schotter

Kubikmeter in Tonnen umrechnen:

m3 X 1,900 kg/m?® + 1.000 kg/t = f
Schotter Dichte Schotter in Tonnen

B). Hohlkammern und Konsolidationsbereich: Das Material ist in den Hohlkammern und in der 30 cm breiten Schicht
hinter den Bloécken eingebaut.

Berechnung:

.. mxXx _ = m X 0,43 m = - m
StUtzmauerhdhe StUtzmauerlénge Schotter

Kubikmeter in Tonnen umrechnen:

m?3 X 1,900 kg/m? + 1.000 kg/t = f
Schoftter Dichte Schotter in Tonnen

C). Addieren Sie A und B: t

Bendtigter Schotter

allanblock.com



Begriffserklarungen

Fundationsschicht - Eine verdichtete und nivellierte Schicht
aus durchldssigem Schotter auf welche die Basisreihe der
Allan Blocke versetzt wird.

Bewehrter Bereich - Bereich direkt hinter den Blocken, der bis
zum Ende der Geogitter verlGuft.

Konsolidationsbereich - eine 1 m breite Zone gemessen ab
den Blockrdcken in Richtung Hinterfllung.

Verdichteter Bereich - Zone zwischen dem Konsolidatfions-
bereich und dem Hanganschnitt.

Geogitter - Geokunststoffprodukte fur die Bodenbewehrung, die
als Rollenware in zahlreichen GroBen und Festigkeiten zur
Verfugung stehen.

muss vor dem Einbringen durch einen Geologen oder In-

genieur Uberprift und genehmigt werden. Am besten
eignen sich gut abgestufte grobkdrnige Béden.

Geogitter

15

ALLAN
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Bewehrter Bereich

Verdichteter Konsolidations-
Bereich bereich
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Halten Sie sich an die AusfUhrungspléne. Wenden Sie sich bei Beratungsbedarf an lhren Allan Block Partner oder

Geogitterhéndler.

Dranagerohr

Die StUtzmauerl@nge bestimmt in der Regel auch die Menge an erforderlichen Dr&nagerohren. Verwenden Sie die

AusfUhrungspléne um deren Menge auszumessen.

Fullboden

Verwenden Sie die Ausfiihrungspldne und ziehen Sie 60 cm von der Geogitterléinge ab (30 cm fUr die Blocktiefe und
30 cm fUr den Mauerschoftter hinter den Bldcken). Dieser Bereich bis zum Hanganschnitt ergibt die erforderliche

Menge an verdichtetem FUllboden.

m X m X m x 1,900kg/m® + 1000kg/t = t
Gesamte StUtzmavertiefe  StUtzmauerhéhe StUtzmaverldnge Dichte FUllbdéden
AB Abdeckplatten
m + m =
StUtzmavuerldnge Abdeckplattenldnge Benotigte AB Abdeckplatten

Steinkleber fur Abdeckplatten

Sprechen Sie mit inren Baustoffhdndler um die notwendige Menge Steinkleber zu bestimmen.

allanblock.com
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Geogitter-Tabellen

Die Tabellen dienen zur Abschatzung der erforderlichen Geokunststoff-Bewehrung (Vordimensionierung). Fir die AusfGhrung
sind zwingend statische Berechnungen erforderlich. Folgende Schritte sind bei der Vordimensionierung zu beachten:

1) Vergewissern Sie sich, dass die rtlichen Bedingungen lhrer StGtzmauer denen in der verwendeten Tabelle entsprechen.
2) Vergewissern Sie sich, dass der ortliche Baugrund den tabellierten Verhdltnissen entspricht.
3) Wahlen Sie die geplante Mauerhdhe und lesen Sie rechts die Anzahl der Geogitterlagen, die Geogitterldngen und
die Gitteranordnungen ab.
4) Vergewissern Sie sich, dass weder ein erhdhter Wasserzufluss noch ein hoher
Grundwasserspiegel vorhanden sind. Fall A

2
A

N
N
N

Berechnungspdrameier K
Globale Sicherheitsfaktoren Verwendete Wichten %fﬁ\;fﬁ
Gleifsicherheit = 1,5 Erdhinterfillung = ON/m | SRS
Kippsicherheit = 20 Gefullter Allan Block = 20,5kN/m3 VY S
Herausziehen der Bewehrung = 1,5 Allan Block = 21,1 kN/m3

Versagen der Bewehrung =15

Aligemein Boden

Ausreichende Drénage Kohdsion =0

gewdhrleistet. Tragf@higkeit*  (Reibungswinkel** 36°) = 190 kN/m?

Gitter entspricht den Tragféhigkeit*  (Reibungswinkel** 32°) = 165 kN/m?

Vorgaben des SVG. Tragféhigkeit*  (Reibungswinkel** 27°) = 120 kN/m?

Geogitter

Erforderliche Langzeitzugfestigkeit (LTADS) => 10,2 kN/m

z.B. Forfrac 20/13-20, Fortrac 35/20 - 20/30MP, Fortrac 55/25-20/30MP

Die Geogitter-Tabellen sind ausschliesslich zur Absch&tzung der bendtigten Geogittermengen. Es
ist die drtliche Situation mit den unterschiedlichen tabellierten Féllen und Bodeneigenschaften zu
vergleichen. Die Geogitter mussen eine Langzeitzugfestigkeit 2 10,2 kN/m aufweisen. Zusatzlich
notwendige Geogitter zur Erflllung der Geldndebruchsicherheit oder der Bemessung auf
Erdbeben sind nicht bericksichtigt.
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* Grobe Abschdtzung der Bodentragfdhigkeit bei gegebenem Reibungswinkel.
**charakteristischer Wert des effekfiven Winkels der inneren Reibung.
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Diese Tabelle dient ausschliesslich zur Abschatzung der Geogittermengen. Die erste ALLAN
Geogitterlage liegt auf der Basisreine und von da an ist bei jeder zweiten Blockreihe
eine Geogitterlage vorgesehen. Die tatsdchliche Geogitterbemessung ist von einem
Ingenieur vorzunehmen.

allanblock.com

. Bodenarten: grobe bis  Bodenarten: gleichférmige  Bodenarten: Sand-Silt-
Geogitter-Tabelle mittlere Sande, reiner Sand und gut abgestufte Sande, Tongemisch,Tonige Sande

AB Classic 84° und Kies siltige Sande
¢= 360 Fkkk ¢= 320 EE 22 ¢= 270 Fkkk

. Mauvuer- | Einbinde-
Bedlng:enrg’:::ebrerhalb héhe tiefe Geogitterlagen | Geogitterldnge | Geogitterlagen | Geogitterldnge | Geogitterlagen | Geogitterléinge

m cm m m m

0.9 15 0 - 0 - 2 1

1.2 15 3 1.1 3 1.1 3 1.1
1.5 15 4 1.3 4 1.3 4 1.3
A 1.8 15 5 1.6 5 1.6 5 1.6
2.1 18 6 1.7 6 1.7 6 1.7

oberhalb der Maver 24 20 7 5 7 5 7 5
2.7 23 7 2,2 7 2,2 7 2,2
3.0 25 8 2,3 8 2,3 8 2,3

0.9 15 2 1 2 1 2 1

Nuizlaz‘:liljger der 1.2 15 3 L 3 Ll 3 Ll
Maver* 1,5 15 4 1,3 4 1.3 4 1.3
4,7 KN/m? 1,8 15 5 1,6 5 1,6 5 1,6
’ 2.1 18 6 1.7 6 1.7 6 1.7

. 2.4 20 7 2 7 2 7 2
OS’V‘T}ng rf‘f/‘;ﬁgfrg?e 2.7 23 7 22 7 2,2 7 2.2
9 3,0 25 8 23 8 23 gxx 23

0.9 15 0 - 0 - 2 1

1.2 15 3 1.1 3 1.1 3 1.1
N 1,5 15 4 1,3 4 1.3 4 1.3
sosctom S o 1.8 15 5 1.6 5 1.6 5 1.6
Mé’uer 2.1 18 6 1,7 6 1,7 6 1.7

2.4 20 7 2 7 2 8** 2
2,7 23 7 2,2 7 2,2 8** 2,3
3.0 25 8 2,3 gr* 2,3 10%** 2,6

Hinweis: Alle Wande mit Geogitter haben eine Einbindetiefe von min. 15 cm.

* charakteristischer Wert einer verteilten Last oder Kraft

o eine Blockreihe Abstand fUr die ersten 3 Lagen Geogitter

***  eine Blockreihe Abstand fUr die ersten 4 Lagen Geogitter

ek charakteristischer Wert des effekfiven Winkels der inneren Reibung

Bodenarten: grobe bis Bodenarten: gleichformige ~ Bodenarten: gleichmdBige
mittlere Sande, reiner Sand und abgestufte Sande, und gut abgestufte Schluffbé-
: und Kies sandige Schluffbéden - den, sandige und Schluff-
Tabelle Sickerbeton d Ale: ge schuf g SCh
=36 ¢=32 Lehmbéden - ¢ = 27
Breite Sickerbeton einschlieBlich Block
Bedingungen Maverhéhe Einbindetiefe 84° oder 87° (Ref) 84° oder 87° (Ref) 84° oder 87° (Ref)
oberhalb der Maver m cm AB Kollektion AB Kollektion AB Kollektion
m cm m m m
0.9 15 - - -
12 15 - - 0.7
Fall A 1,5 15 0,7 0,7 0,8
Ebene 1,8 15 0,8 0.8 0.8
oberhalb der Mauer 21 18 0.8 0.8 1
2,4 20 1 1.1 1.1
27 23 1.1 1.1 1.3
3,0 25 1.3 1.3 1.4
0.9 15 0.7 0.7 0.8
1,2 15 0.7 0.7 1
Fall B 1.5 15 0.8 0.8 1.1
Auflast* Uber der 1.8 15 0.8 0.8 1.1
Maver é kPa 2,1 18 1 1 1.3
2,4 20 1 1.1 1.4
2,7 23 1.1 1.3 1.6
3,0 25 1.3 1.3 1,6
0.9 15 - - 0.8
1,2 15 0.7 0.7 1
Fall C 13 1.5 15 0.7 0.8 1.3
. i 1.8 15 0.8 1 1.6
Boschung Uber der
Mcuer 2,1 18 1 1 1.7
2,4 20 1 1.1 2
2,7 23 1.1 1.3 22
3,0 25 1.3 1.4 2,5
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Leistungsstark

Allan Block bietet die technische Flexibilitat fur die
anspruchsvollsten gestalterischen Anforderungen.
Das gilt auch fur Wasser- und Kustenlagen. Allan Block
ist vollstandig ausgereift und getestet. Es ist das erd-
bewehrte StUtzmauersystem, das in Echtversuchen
auf Erdbeben getestet wurde und diese problemlos
bestand.

Die wirtschaftlichen, fechnischen und opftischen
Starken von Allan Block liegen auf der Hand.
Nutzen Sie die Moglichkeiten!

allanblock.com

allanblock.com
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Anwendungen

Allan Block ist vielseitig einsetzbar. Z.B. fUr Boschungs-
befestigungen, terrassierte Hange, Brickenwider-
lager, Larmschutzmauern, Uferbefestigungen bis zu
tempordren Bauwerken. Das Allan Block System bie-
tet nahezu unbegrenzte Mdglichkeiten.

Allan Block hat die bis jetzt einzige seismische
Forschungreihe fOr mit Modulstein erstellte StiUtz-
mauern im OriginalmaBstab durchgefuhrt. Die an-
passungsfahige Art und das Verhalten des Allan
Block Systems verblUfft die Fachleute. Sie kénnen
sicher sein, dass sich die Allan Block Losung bei
diesem Tragsicherheitstest bewdhrt.

allanblock.com
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allanblock.com

Eine volistandige Ubersicht aller Allan
Block Produkte finden Sie auf unserer
Website allanblock.com.
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